GSZ-Baumsubstrate Biomasschof AG

# Winterthur

Zusammensetzung Substratmischung A2:
(nicht Gberbaubar)

- Mischgesteinsschotter 8/16 .
_ Bruchsand 1/4 B Substratmischung A2

- Lava 8/16 Substratmischung A1l
L | Substratmischung B

- Schwarzerde *
(70% Reifekompost & 30% EBC-Pflanzenkohle)
- Landerde °

Zusammensetzung Substratmischung Al:
(nicht Gberbaubar)
- Mischgesteinsschotter 16/32
- Mischgesteinsschotter 8/16
- Bruchsand 1/4
- Lava 8/16
- Schwarzerde *
(70% Reifekompost & EBC-Pflanzenkohle)
- Landerde °

Zusammensetzung Substratmischung B:
(Uberbaubar)
- Mischgesteinsschotter 64/125
- Mischgesteinsschotter 32/64 L— _ |
- Bruchsand 1/4 ) T A (15RO
- Lava 8/16
- EBC-Pflanzenkohle konditioniert
- Schwarzerde*
(70% Reifekompost & 30% EBC-Pflanzenkohle)

g Definition Landerde: A-Horizont
& Definition Schwarzerde: mind. 10 Wochen gereift



